

	
	5-endoprotezy jednoprzedziałowe



	L.p
	ASORTYMENT
	j.m
	Il
	Proponowany preparat

Producent 
	Cena jedn netto
	Wartość netto
	  VAT
	Wartość brutto

	1
	Endoproteza jednoprzedziałowa "resurfacingowa" kłykciowopiszczelowa
	szt
	10
	
	
	
	8%
	

	2
	Endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego do leczenia operacyjnego w technologii "resurface".  Rzepkowoudowa / jednoprzedziałowa.
	szt
	5
	
	
	
	8%
	

	3
	Endoproteza jednoprzedziałowa "resurfacingowa" stawu kolanowego
	szt 
	5
	
	
	
	8%
	

	
	SUMA
	
	
	
	
	
	
	


Opis parametrów technicznych:
Poz. 1
Endoproteza powierzchniowa kłykciowo-piszczelowa / jednoprzedziałowa. Elementy składowe: - kapa kłykcia dalszej nasady kości udowej zbudowana ze stopu Co-Cr-Mo napylana tytanem CPTi w 10 kształtach -śruba mocująca Osadzanie protezy techniką ” in lay” - po zaimplantowaniu powierzchnia protezy licuje się z powierzchnię chrząstki. Zastosowanie: do zaopatrywania dużych ubytków w chrząstce oraz warstwie chrzęstno-kostnej w kłykciach lub/oraz bliższej nasady kości piszczelowej

Poz. 2
Endoproteza powierzchniowa rzepkowo – udowa / jednoprzedziałowa. Elementy składowe: - kapa zagłębienia między-kłykciowego dalszej nasady kości udowej zbudowana ze stopu Co-Cr-Mo. Od strony kontaktu z kością napylana Tytanem CPTi w 8 kształtach -śruba mocująca -komponent rzepkowy zbudowany z polietylenu UHMWPE w 3 kształtach Instrumentarium umożliwia osadzanie protezy techniką ” in lay” - po zaimplantowaniu powierzchnia protezy licuje się z powierzchnię chrząstki. Zastosowanie: do zaopatrywania ubytków w chrząstce w stawie rzepkowo – udowym

Poz. 3
Endoproteza powierzchniowa kondylarna / jednoczęściowa Elementy składowe: - kapa kłykcia udowego dalszej nasady kości udowej - asymetryczna oraz symetryczna w 4-5 kształtach zbudowana ze stopu Co-Cr-Mo. Od strony kontaktu z kością napylana Tytanem CPTi. - śruba mocująca Instrumentarium umożliwia osadzanie protezy techniką ” in lay” - po zaimplantowaniu powierzchnia protezy licuje się z powierzchnię chrząstki. Zastosowanie: do zaopatrywania ogniskowych ubytków w chrząstce, oraz warstwie chrzęstno-kostnej o średnicy do 2cm.

