

	
	4-membrany kolagenowe



	L.p
	ASORTYMENT
	j.m
	Il
	Proponowany preparat

Producent 
	Cena jedn netto
	Wartość netto
	  VAT
	Wartość brutto

	1
	Membrana kolagenowa 
15 mm x 20 mm
	szt
	15
	
	
	
	8%
	

	2
	Membrana kolagenowa 
20 mm x 30 mm
	szt
	15
	
	
	
	8%
	

	3
	Membrana kolagenowa 
30 mm x 40 mm
	szt
	10
	
	
	
	8%
	

	4
	3 warstwowa membrana do rekonstrukcji tkanki chrzęstno-kostnej - 3.5 x 3.5 x 0.6 cm
	szt
	5
	
	
	
	8%
	

	5
	2 warstwowa membrana do rekonstrukcji tkanki chrzęstno-kostnej - 3.5 x 3.5 x 0.4 cm
	szt
	5
	
	
	
	8%
	

	6
	2 warstwowa membrana do rekonstrukcji tkanki chrzęstno-kostnej - 2.0 x 2.0 x 0.4 cm
	szt
	5
	
	
	
	8%
	

	7
	2 warstwowa membrana kolagenowa do regeneracji chrząstki 50 x 50 x 0,2 mm
	szt
	5
	
	
	
	8%
	

	8
	2 warstwowa membrana kolagenowa do regeneracji chrząstki 50 x 50 x 0,4 mm
	szt
	5
	
	
	
	8%
	


	
	SUMA
	
	
	
	
	
	
	


Opis parametrów technicznych:
Poz. 1-3.
membrana kolagenowa do naprawiania, wzmacniania i substytucji struktur tkanki łącznej. 
Poz. 4.
3 warstwowa membrana do rekonstrukcji warstwy chrzęstno – kostnej w stawie kolanowym i skokowym. Membrana składa się z trzech warstw połączonych ze sobą. Warstwa wierzchnia składa się w 100% z kolagenu typ I Warstwa środkowa składa się w 60% z kolagenu typ II i 40% z HA i Mg Warstwa dolna składa się w 30% z kolagenu typ II i 70% z HA i Mg

Poz. 5-6
2 warstwowa membrana do rekonstrukcji warstwy chrzęstno – kostnej w stawie kolanowym i skokowym. Membrana składa się z dwóch warstw połączonych ze sobą. Warstwa wierzchnia składa się w 100% z kolagenu typ I Warstwa środkowa składa się w 60% z kolagenu typ II i 40% z HA i Mg

Poz. 7-8
2 warstwowa membrana zbudowana z kolagenu końskiego w rozmiarze 5cm x 5cm x 0,4mm wraz z przymiarem z elastomeru. Wskazania: do regeneracji warstwy chrzęstnej w stawie kolanowym i skokowym

